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Ausschreibende Stelle:

Leistungstext

Uberdachung System CONTEMPORA

Bei der ausgeschriebenen Uberdachung handelt es sich um ein modulares
Baukastensystem, bei dem vorgefertigte Bauteile vor Ort zusammengefiigt werden und
welches hinsichtlich seiner Formgebung und konstruktiven Gestaltung in gleichwertiger
Form errichtet werden soll. Komplette Stahlkonstruktionen sind daher ausgeschlossen.
Dachkonstruktionen als ein verschweif3tes Bauteil sind nicht zuldssig, um die
Austauschbarkeit einzelner Teile zu gewahrleisten. SchweilRarbeiten auf der Baustelle
sind nicht zulassig. Sichtbare Verschraubungen sind nicht zuléssig, da nicht
vandalismussicher. Alle Verschraubungen sind verdeckt auszufiihren und mit Stopfen zu

verschlielRen.

Gultige Schweil3eignungsnachweise fir die Durchfihrung der Schweil3arbeiten nach
DIN EN 1090 mussen bei der Angebotsabgabe beigelegt werden.

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem mit Haupt- und Nebenstitzen als Kreuz-Rundprofil aus
Aluminium AIMgSi 0,5 F22 (Aluminiumstrangpressprofil) mit innenliegenden,
feuerverzinkten Stahlrundrohr nach statischen Erfordernissen.

Das Kreuz-Rundprofil hat vier kreuzformig angeordnete auf3enliegenden Kammern zur
Aufnahme der Fillflachen (z. Bsp. Verglasung). Die Kammern kénnen optional mit einem
Aluminium-Clipsprofil (Strangpressprofil) wegeschlossen werden.

Umlaufende bzw. innenliegende U-Rinne aus Aluminiumstrangpressprofil (AIMgSi 0,5) mit
innenliegenden, feuerverzinkten Stahlrundrohr nach statischen Erfordernissen zur
geregelten Entwasserung. Rinne mit Laubschutzgitter gegen Verschmutzung gesichert.
Wasserfuhrung in den Stltzen, (separate Fallrohre sind nicht zugelassen), Wasseraustritt
Uber Speier tiber OKF, optional unter OKF, vorbereitet fir bauseitigen Anschluss an
vorhandene Entwésserungsanlage.

Die Rinne dient gleichzeitig zur Anbindung einer umlaufenden Dachauskragung. Hier

werden einzelne Kragarme aus Aluminiumstrangpressprofil an die Rinne angeflanscht.



Die Statik des Dachrinnenprofils ermoglicht das Uberbriicken von bis zu 4,80 Metern ohne
Zwischenstutzen. Das Dachrinnenprofil beinhaltet auch einen Kabelkanal mit Clipsprofil
zur unsichtbaren Kabelverlegung fiir Beleuchtung o0.4..

Dach mit Druckverglasung in Verbundsicherheitsglas, Eindeckung flacher bzw.
auskragender Dachflachen in Aluminiumblech, mind. 4 mm stark, mit leichter
Vorspannung, um das Regenwasser in die Rinne zu leiten. Der optionale Dachuiberstand
schliel3t mit einem Attikaprofil aus Aluminiumstrangpressprofil ab.

Bis 2,20 Meter Hohe sind aus Grinden des Vandalismusschutzes alle Verschraubungen

verdeckt ausgefiihrt, d.h. Durchgangsbohrung mit Stopfen verschlossen.

Optional kann die Uberdachung unterhalb des Dachrinnenprofils aus optischen Griinden

mit einem Glasgittertrager, bedruckt mit verschiedenen Dekoren, ausgestattet werden.

Rastermalle: 1.200/1.800 mm

Dachubersténde: 0ohne/300/600/900/1.200 mm

Dachkonstruktion als: Pyramidendach/Satteldach/
Flachdach/Bogendach

Gittertrager: ohne / Fachwerk historisch / Fachwerk
modern/Lochtrager

Durchgangshoéhe Giber OKF (ohne Berlicksichtigung von Geféallesituationen)
- 2.300 mm

Dacheindeckung:

Je nach gewahlter Dachform sind verschiedene Eindeckungen mdglich, u.a.
- Aluminiumblech, farbbeschichtet
- Verbundsicherheitsglas (VSG) klar oder mit weil3er Folie

Die Eindeckung der Dachiiberstande erfolgt im Standard in Aluminiumblech.

Verglasung:
Optionale Méglichkeit der zugfreien Verglasung senkrechter Flachen, wie Rick-, Seiten-

und Mittelwande in Einscheibensicherheitsglas, einschl. Scheibenmarkierung in weil3.
Dekor als keramischer Siebdruck, vandalismussicher eingebrannt. Das Glas wird Uiber in
die Stutzen integrierte Glaseinfassungen sowie Gummiprofile linear gelagert, punktuelle
Glashalter sind nicht zugelassen.

Alle Verglasungen mussen den Normen DIN 18008-2 (linienférmige Verglasung) und

18008-3 (punktuelle Verglasung) entsprechen.



Entwasserung:

Entwasserung durch die Stiitzen der Uberdachung, Wasserauslass ca. 50 mm liber OKF.
Anzahl der Entwasserungspunkte mind. 2 Stiick (je eine vorne und eine hinten), optional

vorgesehen zum bauseitigen Anschluss an Entwéasserungskanal unter OKF.

Verzinkung und Beschichtung (Duplex Verfahren):

Verfahrensbeschreibung der Beschichtung

Beschichtet wird nach den strengen Richtlinien der GSB International,
Qualitatsgemeinschatt fir die Stiickbeschichtung von Bauteilen. Es werden nur GSB

zugelassene Betriebsstoffe verwendet.

Stahlteile werden feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461 und, wenn farbbeschichtet, mit
dem Korrosionsschutz nach DIN 55633, sowie der Pulverbeschichtung nach den Normen
DIN EN I1SO 12944, DIN EN 13438, DIN EN 15773 versehen.

Feuerverzinkte und gleichzeitig pulverbeschichtete Stahlteile entsprechen dem
sogenannten Duplex-System.

Im Duplex-System wird eine extrem lange Schutzdauer erreicht, die deutlich langer ist als

die Summe der jeweiligen Einzelschutz-ZeitrAume aus Verzinkung und Beschichtung.

Verzinkte Stahlteile werden vor dem Pulvern feinverputzt, um der Oberflache eine glatte

Anmutung zu geben.

Die Sollschichtdicke fiir rein verzinkte Bauteile betragt je nach Materialstarke 60-80mL.
Die Sollgesamtschichtdicke Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung betragt zusammen je

nach Materialstarke ca.120-180m.

Die Pulverbeschichtung von Aluminium unterliegt keiner DIN und wird im MABEG-
Standard wie folgt ausgefuhrt:

Entfetten, Spulen, Passivieren, Trocknen (ca. 100-120°C), Kihlen, Pulverbeschichten,
Einbrennen (ca. 195°C je nach Pulverlack und Materialstéarke), Abkuhlen.

Je nach Pulverlack und Materialstéarke betragt die Sollschichtstarke einschichtig

ca. 50-100 mu

Alle zu beschichtenden Teile unterliegen vor und nach der Beschichtung einer
Sichtkontrolle.



Die Beschichtung insgesamt fallt im Standard in die Korrosionskategorie C3 (Stadt- und
Industrieatmosphdare, maRige Verunreinigung durch Schwefeloxid, Kistenklima mit

geringem Chloridgehalt).

Sondervereinbarungen, wie erhéhte Korrosivitatsklassen, abweichende Schicht-dicken

oder Sonstiges kbnnen separat vereinbart werden.

Fir die Gewéhrleistungs- und Garantieanspriiche ist vorausgesetzt, dass eine
regelmanRige Wartung und Sauberung der beschichteten Teile durch den Auftraggeber
erfolgt (da zum Beispiel Streusalze und Dreckansammlungen an den Fixpunkten eine

unverhaltnismafig hohe Belastung darstellen).

Statischer Nachweis:

Fur die Uberdachung muss auf Verlangen des AG eine Statik nach DIN EN 1991 / DIN
EN 1992 / DIN EN 1993 vorgelegt werden.

Optional (Kostenpflichtig):

o Priffahige bzw. geprifte Statiken auf Anfrage

Die Uberdachung ist ausgelegt fuir eine Regel-Schneelast von 0,93 sk/gm.

Optional:

o Hohere Schneelasten auf Anfrage

Beleuchtung:
Wartehallensystem serienmalf3ig vorbereitet zur evtl. Aufnahme bzw. Nachriistung von

Beleuchtung (als integraler Bestandteil der Wartehalle).
Ersatzteile:
Evtl. erforderliche Ersatzteile fur die Wartehalle miissen mindestens 10 Jahre nach

Errichtung verfugbar sein.

Gefalleanpassung:

Die Wartehalle muss optional eine Anpassung an vorhandene Langs- und Quergefalle-

Situationen zulassen (Verlangerung der Stiitzen, abgestufte Riickwandscheiben).
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